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POVODNE OZNAMENIA

Elektricka vodivost tavenin ststavy Na,AlF . —AIF,—Al,0,—NaCl

K. MATTASOVSKY, 5. ORDZOVENSKY, M. MALINOVSKY
Ustav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Katedra anorganickej technoldogie Slovenskej vysokej $koly technickej, Bratislava

Merala sa elektrickd vodivost tavenin sustavy Na,AlFg—AlF,—Al,0,—
—NaCl. Zistilo sa, ze prisada NaCl zvysuje Specifickti vodivost tavenin o roz-

nom kryolitovom pomere. Vplyv NaCl je najvicsi v oblasti nizkych koncen-
tracii (do 10 9%, NaCl).

V pracach [7, 8] sme zistili, Ze prisada NaCl zvy3uje $pecifickd vodivost kry-
olitu, resp. tavenin zakladnej sustavy Na,AlF,—Al,0,. Vzhladom na to, Ze

LeC

v praxi sa vo vicsine pripadov pouzivaja tzv. , kyslé” elektrolyty (t. j. elektro-
lyty s kryolitovym pomerom (K. P.) NaF/AIF,; < 3), bolo treba uréit vplyv
prisady chloridu sodného na $pecificki vodivost tavenin o réznom K. P. Sti-
dium stéasného vplyvu NaCl a AlF, bolo déleZité aj vzhladom na predpoklad
uvedeny v praci [6], Ze zvySenie aktivity i6nov Na+ v elektrolyte, sposobené
prisadou NaCl, bude sa musiet kompenzovat zvySenim koncentracie AlF,, aby
nedoslo k nepriaznivému ovplyvneniu reakcif, ktoré prebiehaja pri elektrolyze
na katéde.

Experimentalna éast

V koncentra¢nom Stvorstene ststavy Na;AlFg—AlIF;—Al,0,—NaCl (obr. 1) sa viedol
rovinny rez II. druhu »,1,0* rovnobezne so stranou Na;AlF—AlF,—XNaCl pri koncentrd-
cii 5 9% Al,O,. Sledovand oblast je obmedzend hraniénymi koncentrdaciami 20 9, NaCl
a 16,6 9 AlF, (tdto koncentrdcia AlF; zodpovedd K. P. 2). V koncentra¢nom trojuholni-
ku (obr. 2) sa viedli dve skupiny priamkovych rezov: priamkové rezy II. druhu totozné
s izokoncentratami 5, 10, 15 a 20 % NaCl a priamkové rezy I. druhu zodpovedajice K. P.
3,0; 2,75; 2,5; 2,25 a 2,0. Merala sa $pecifickd vodivost vzoriek, ktoryeh figurativne hody
st prieseénikii tychto dvoch skupin rezov.

Pri merani sa pouzilo rovnaké zariadenie a pracovny postup ako v prici [7].

Na pripravu vzoriek sa upotrebili rovnaké chemikdlie ako v prdci [7], s vynimkou
fluoridu hlinitého. Pouzil sa bezvody AlF, I. kategérie (sovietsky vyrobok), ktory podla
udajov vyrobcu obsahuje menej nez 0,1 9, nehlinikatych primesi. Pyrohydrolytickou
metddou podla [5] sa v fom stanovilo 65,9 % F, éo zodpovedd obsahu 97,2 9; AlF,.
V kryolite, ktory sa pripravil stavenim NaF p. a. a AlF; v stechiometrickom pomere, sta-

* Rozdelenie a spdsob ozna¢ovania rezov a bodov vo viaczlozkovych ststaviach je roz-
vedeny v précach [3, 4].
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Obr. 3. Specifickd elektricks vodivost » (Q-1.cm™) tavenin, ktorych figurativne body
lezia v rovine rezu v,1,v, pri 1000 °C.
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novilo sa 53,4 9% F, ¢o zodpoveds ¢istote 98,4 9, Na,AlF,. Predpokladd sa, ze zvySok je
Al,0;. Tento predpoklad potvrdzuje porovnanie bodu topenia pripraveného kryolitu
(1001 + 2 °C) s prislusnou hodnotou odé¢itanou z likvidusu sistavy NazAlF,—Al,O,.
Nameranéd hodnota elektrickej vodivosti tohto kryolitu takisto zodpovedd v medziach
chyb (4 1 9%) elektrickej vodivosti taveniny s obsahom 1,5 95 Al,O; v stistave NaAlF;—
—Al,0; [7], kde sa na pripravu kryolitu pouzil sublimovany AlF,.

Diagram Specifickej vodivosti tavenin, ktorych figurativne body leZia v rovine rezu
v,1,v (obr. 3), zostrojil sa na zdklade hodnét, interpolovanych na izotermédch Specifickej
vodivosti tavenin zodpovedajicich priamkovych rezov pri 1000 °C.

Diskusia

Z obr. 3 je zrejmsé, ze Specificka vodivost tavenin stustavy Na,AlF—AlF,—-
—Al1,0,—NaCl klesd pri zvySovani koncentracie fluoridu hlinitého v tavenine,
8o je v stlade s idajmi prac [1, 2, 9] o vplyve AlF; na $pecificki vodivost kryo-
litu, resp. tavenin ststavy Na,AlF;—Al,0,. Naproti tomu prisada NaCl zvysu-
je Specifickti vodivost tavenin v celej sledovanej oblasti koncentradného troj-
ubolnika. Podobne ako pri sistave Na,AlF,—NaCl [7], resp. Na,AlF,—
—Al,0,—Na(Cl [8] je vplyv chloridu sodného na zvysenie Specifickej vodivosti
vyraznejsi v oblasti nizkych koncentracif (do ca 10 9, NaCl). Dalsie zvySovanie
koncentracie NaCl je z hladiska Specifickej vodivosti malo Géinné. Pravdepo-
dobné pri¢iny kladnych odchylok nameranych hodnét od pravidla aditivity
st uvedené v pracach [7, 8].

Z vysledkov tejto prace, ako aj zo zaverov préc [7, 8] vyplyva, Ze prisada
NaCl do kryolitu o réznom XK. P., resp. o roznej koncentracii Al,0; zvySuje
jeho elektrickd vodivost. Z praktického hladiska je najdélezitejsia skutoénost,
Ze vplyv chloridu sodného na Specifickt vodivost je relativne najvadsi v oblasti
nizkych koncentracii, ktoré sa moézu pouzit aj pri sidasnej technolégii vzhla-
dom na to, Ze zniZenie rozpustnosti kysliénika hlinitého v elektrolyte, ktoré je
désledkom prisady NaCl, je pri tychto koncentracidch chloridu sodnéhore-
lativne malé.

SJIEKTPOIIPOBOJHOCTD PACIIJIABOB CUCTEMBI Na AlF,—AlF,—ALO,—NaCl

K. MaruamoBcku, IlI. OpgsoBencku, M. MaanHoBCRE

HucraTyT neopranmyeckoil xumun CroBankoil aKaIeMUH HAyR,
BparmciaBa

Kagenpa neopranmyeckoii Texnoorau CIoBamKoro MOJIMTEXHNYeCKOr0 HHCTUTYTA,
Bparucaasa

HWaMepsnach 5JeKTPONPOBOAHOCTE paciiiaBoB cacTeME NagAlF—AlF;—Al,0,—NaClI.
Haiizeno, uto mo6aBka NaCl noBnimaeT YHENBHYIO 3;1€KTPONPOBOJHOCTL pACIIaBOB
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¢ pa3MYHBIM KpPHOIHTOBRIM cooTHoImeRueM. HamGosnee CmnpHO Bimser NaCl B oGnacta
HA3KAX KoHUeHTpanuii (10 10 9% NaCl).

PreloZila T'. Dillingerovd
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Na;AlF—AIF;—Al,0;—NaCl
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Es wurde die elektrische Leitfdhigkeit der Schmelzen des Systems Na,AlF;— AIF,—

—Al,0,—NaCl gemessen. Es konnte festgestellt werden, dass die spezifische Leitfihigkeit
der Schmelzen mit verschiedenem Kryolith-Verhéltnis durch Zusatz von NaCl erhoht
wird. Der grosste Einfluss des NaCl-Zusatzes wurde im Bereich niedriger Konzentratio-
nen (bis 10 9% NaCl) beobachtet.

ot

© 0 T DL O

Prelozil M. Liska

LITERATURA

. Abramov G. A., Vetukov M. M., Gupalo I. P., Kostukov A. A., Lozkin L. N., Teore-

tibeskije osnovy elektrometallurgii aluminija, 145. Metallurgizdat, Moskva 1953.

. Batasev K. P., Legkije metally 10, 48 (1936).

. Malinovsky M., MatiaSovsky K., Kubik C., Chem. zvest 15, 529 (1961).

. Malinovsky M., Matiasovsky K., Kubik C., Chem. zvest: 15, 617 (1961).

. MatiaSovsky K., Kubik C., Chem. zvesti 16, 808 (1962).

. MatiaSovsky K., Malinovsky M., Chem. zvest: 14, 551 (1960).

. Matia$ovsky K., Ordzovensky S., Malinovsky M., Chem. zvesti 17, 839 (1963).

. Matiaovsky K., Malinovsky M., Ordzovensky S., J. Electrochem. Soc. v (tlagdi).
. Vajna A., Alluminio 19, 215 (1950).

Do redakcie doslo 8. 7. 1963
V revidovanej podobe 25. 10. 1963

Adresa autorov:
Inz. Kamil Matia$ovsky, C. Sc., Ustav anorganickej chémie SAV, Bratislava, Dibrav-
skd cesta.

In. Stefan Ordzovensky, doc. inf. Milan Malinovsky, C. Sec., Katedra anorganickef
technoldgie SVST, Bratislava, Kolldrovo ndm. 2.



