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H E F E R A T Y 

Plastické hmoty 
ЛГкЛЛ ŕ;.\ŠPFRÍK 

(Dokončenie). 

Do skupiny ipolykondenzátov patr ia aj hmoty v>robené z di-
karbonových kyselín a diamínov. ďalej polykondenzáty amino-
karbonovýah (kyselín. V pr ípade, že medzi koncovými skupinami 
karboxylovými, ako aj aminovými sú najmenej štyri metylenové 
skupiny, tvoria sa p r o d u k t y vyznačujúce sa veľkou húževnatosťou, 
obzvlášť vtedy, keď boly p r e d dohotovením mechanicky spraco­
vané za účelom usmernenia reťazových makromolekul . Uvedené 
hmoty sú termoplast ické a spracúvajú sa ako hmoty s t r iekateľné . 
alebo vyrábajú sa z nich vysokohodnotné plnosyntet ické vlákna. 
Pevnosť a súčasne aj jemnosť vláken docieli sa mechanicky, pre­
dlžovaním. 

56. 
OH 

Fenol 

OH n + H,-> 
cyklohexanon nitril kys. 

adipovej 

~; O O 

> 

N C(CH3)4 C - N < HOC(CH2)iCOH -f HrNfCHO« NHS > 
Л 

kys. adipová hexametylendiamin 

> 
O O 
II II H H 

-^C—(CH2)<—C—O—N(CH«)r- N-

Nylon. 
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Z etylenchloridu a polysulfidu sodného možno vyrobiť polykonden-
záciou kaučuku podobnú pružnú termoplastickú hmotu. 

57. 

H H 
H2C = CH, + CU > Cl C—C Cl + Na3Sr 

H H 

S 
H H i 
c—c—s—s— 
H H ! ] 

S In 
Etylén ctylendichlorid polysulfid Na Thiokol, G R—P 

P o l y s i H k o n y. 

Za poslednej vojny položil sa v Amer ike základ celkom nového 
odvetvia plastických Jimôt. Sú to hmoty, k t o r é v makromolekulách 
majú časť uhlíkov n a h r a d e n ú k r e m í k o m , p r í p a d n e k r e m í k o m a 
kyslíkom. Tieto hmoty — polysilikony — sú organickými kom* 
plexnými polymérmi k r e m í k a . Môžu to byť látky alifatické, cyk­
lické, aj heterocykl ické. Ich vlastnosti menia sa podľa typu slú-
ceaiín, spôsobom reakcie, ako boly vyrobené (polymeráciou alebo 
polykondenzáciou), množstvom atómov kremíka, p r i p a d n e aj kys­
líka v základnej molekule a podľa polymerizačného stupňa. Z toho 
vidieť, že je daná možnosť pr ipraviť veľké množstvo rôznych typov 
polysilikonov. Ich nízke polymery sú zväčša látky viskózne, prí­
p a d n e mazľavej konzistencie, kým vyššie polymery sú pružné, 
až tvrdé. 

Je isamoziľejmé, že včlenením anorganického p r v k u k r e m í k a 
do makromolekul zmenia sa podsta tne fyzikálne aj chemické vlast­
nosti (plastických hmôt . Najmarkantne j šou vlastnosťou polysiliko-
nov je zvýšená odolnosť prot i teplu, u niektorých až o niekoľko 
sto s tupňov v porovnaní s .organickými lá tkami rovnake j štruk­
túry. 

Pôvodne vyrábaly sa silikony výhradne nákladným spôsobom 
Grigiiiardovým, pomocou alkyl — Mg haloidov, k t o r é sa nechajú 
pôsobiť na chlorid kremičitý. 

58. 
СНз CH, 
i i + НЮ 

SiCL + R . Ms> . X >C1—Si—СНз + Cl—Ši—Cl > 
J í — НЮ 
СНз CM:, 

metyl trimetyl- dimctyl-
Mg haloid chlorsilan dichlorsilan 

í C H : ' 

->|—O—Si— 

| _ СНз 

Silicon Oil. 

СНз 

-O—Si—CH2 

СНз 
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59. 

SiCL 4- CHnMg X 

СНа 

НзО 
->С!—Si- Cl > 

í 
СНз 

dimetyl-
dichlorsilan 

CH, 

—Si—O-
I 

_ C H : t _ 
Silastic. 

CH* 
í —н*о 

HO—Si—OH > 

СНз 
dimetyl di-

hydroxysiian 

60. 
R CH. 

H.O 
SiCi« + CH,Mg X > C l - Si—Ü1 + Cl—Si—Cl > 

alkvl Mg haloid 
R 

dialkyl 
dichlorsilan 

Cl 
metyl tri-
chlorsilan 

СНз 
R i 

—Si—O—Si—O— 
R ! 

Ö 
i 

Silicone Resin. 

V poslednom čase boly vypracované nové výrobné spôsoby na 
pr ípravu monomérov aj polymérov. 

CH2 = CH2-rSiCL 
CH — CH -h SiCl< 
CO -f SiCU 

- > C 1 — GH-,— Si—Ch, 
- > Cl — CH = CH — Si - C l , 
- > O ^ C — Si—CL, 

Cl 

61. 

Zn + CH,C1 > Zn (CHa)2-r CH,SiC! 

(CH,), — Si — (OH), H 2 0 i 
- > ; 

•>(СНз), —Si—Cb 

"~'CH> 

—Si—o-

I 
CH3 

н,.о 
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У2. ..' ... 
FLO — H , Ö 

CHnCl + Si > (CH,) , — Si—CU > (СНа)й — S i - 4 Q H ) 2 > 

CFL 

> I - S i - O - j 
I I ! 

CH, I n I 

a mnohé iné. 

Poly silikony používajú sa dnes hlavne na výrobu elektroizo-
Jačného mater iá lu, a to v podobe lakov aj výliskov. Výrobky upo-
trebujú sa tam, kde sa požaduje popri dobrých elektroizolačných 
vlastnostiach odolnosť proti vysokým teplotám. 

Zvláštnou ihimiotou, dnes ešte málo používanou, je polymér 
plynného tetrafluoretylénu. 

«>3. 
F F 
C =, C > 
F F 

F F I 
c — c - ! 
F F íi 

Tetrafluoretvlén Teflon 

Nízke polyméry tejto hmoty majú voskoví tú konzistenciu, 
kým| vysoké polyméry sú pevné. Vysoké polyméry zachovávajú 
i^voje fyzikálne vlastnosti v medziach — 100° až + 300° C skoro 
bez zmeny. Ohriatím nad 400° rozkladajú sa na plynný monomer. 
Polyméry majú dobré elektroizolačiié vlastnosti vo veľkom roz­
medzí frekvencií a sú krajne odolné vplyvom chemikálií. Jedine 
roztavené alkalické kovy ich rozrušujú. Hmota je ťažko taviteľná 
a taveniny sú velmi viskózne. Spracuje за «na tyče a rúry a z tých 
sa režú aj fólie. Možno zhotoviť aj jednoduché výlisky. Teflon 
sa upotrebuje tam, kde sa požaduje chemická odolnosť a teplii-
vzdornoeť. 
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