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Vplyv tlaku a teploty na izomerizáciu CuBr2(NH3)2 

\y' J. GARAJ, J. GAŽO 

Katedra anorganickej chemie Slovenskej vysokej školy technickej, 

Bratislava 

Študoval sa vplyv tlaku a teploty na izomerizáciu а а ß foriem 
CuBr 2 (NH 3 ) 2 . Zistilo sa, že vplyvom tlaku dochádza k prechodu 
a-CuBr2(NH3)2 na /?-CuBr2(NH3)2 a zvýšenie teploty urýchľuje izomerizáciu 
v opačnom smere. 

V priebehu posledných rokov sa publikovali práce, ktoré opisujú existenciu 
rozličných modifikácií meďnatých zlúčenín, ich vzájomnú relatívnu stabilitu, 
premeny, prípadne ich štruktúru [1—12]. Niektoré práce sa pokúšajú tieto 
látky a ich vzájomnú premenu teoreticky interpretovat, vychádzajúc zo sú
časných predstáv o štruktúre komplexov prechodných kovov [13—16]. Doteraz 
sa pozorovalo, že proces „izomerizácie" v niektorých prípadoch teplota 
urýchľuje [6—8]. 

V tejto práci podávame informáciu o vplyve teploty a tlaku na vzájomnú 
premenu a-CuBr 2(NH 3) 2 a /?-CuBr2(NH3)2 [1], ktoré sú jediným prípadom, keď 
poznáme štruktúru [2, 3] obidvoch modifikácií komplexu typu CuX2A2 (X je 
halogén a A je jednofunkčný ligand, ktorý sa viaže na centrálny kov cez atóm 
dusíka). 

Priamym podnetom pre toto naše skúmanie bolo zistenie, že postupná pre
mena jednotlivých modifikácií sa pozorovala aj pri iných komplexoch spomí
naného typu a že na túto premenu vplývajú tlak a teplota. 

Experimentálna časť 

Vplyv tlaku a teploty na izomerizáciu tuhých práškovitých látok sa sledoval röntgeno-
graficky. Vzorky sa snímkovali na práškovom difraktografe GON I I I za rovnakých pod
mienok: napätie 36 kV, 18 mA, časová konštanta 4, citlivosť 500, rýchlosť ramena l°/min. 
a papiera 1 cm/min. Snímkovalo sa za použitia medenej lampy a niklového filtra (žiarenie 
CuKa). 

Práškovité látky a-CuBr2(NH3)2 a tzv. /?-CuBr2(NH3)2, pripraveného termickým rozkla
dom CuBr 2(NH 3) e (ktorý je však čiastočne tiež prechodným preparátom; pozri [1, 5] 
a dalej), lisovali sa asi 3 minúty pri tlakoch v intervale 120—180 at. Vylisované doštičky 
sa pred rontgenografickým skúmaním opäť rozotreli na prášok. Príklad pre difrakčne 
práškové snímky zhotovené takýmto spôsobom sa uvádza na obr. 2 a 4, kde je len tá časť 
difrakčného záznamu, v ktorej sú najvýraznejšie rozdiely medzi jednotlivými modifiká
ciami dibromo—diamomednatého komplexu [1,5]. Difrakčne záznamy obidvoch vzoriek 
pred pôsobením tlaku sú na obr. 1 a 3 a po pôsobení tlaku na obr. 2 a 4. (Čistá ^-modifiká
cia CuBr 2(NH 3) 2 sa získa len z roztoku kryštalizáciou z prostredia NH 4 Br. V takom prípade 
však tuhá látka obsahuje určité množstvo NH 4 Br, s ktorým je izomorfná. Pri príprave na 
suchej ceste sa získa čistá látka CuBr 2(NH 3) 2, avšak ide o tzv. prechodný preparát [5].) Pri 
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exper imentoch sa použili p řechodné p r e p a r á t y , p r i p r a v e n é n a suchej ceste podľa Jorgen-
senovej schémy [1 , 5]. 

P r e c h o d n ý p r e p a r á t (obr. 3), n a k t o r ý sa pôsobilo t l a k o m po zlisovaní a n a s n í m k o v a n í 
(obr. 4), za tav i l sa do sklenej a m p u l k y a nechal sa v sušiarni 30 h o d í n p r i tep lote 84 °C. 
Difrakčná p r á š k o v á s n í m k a t a k t o tepelne spracovanej l á t k y je n a obr. 5. 
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Obr. 1. Difrakčný z á z n a m 
a - C u B r 2 ( N H 3 ) 2 . 

Obr. 2. Di f rakčný z á z n a m 
a - C u B r 2 ( N H 3 ) 2 po t r o j m i n ú t o v o m 

pôsobení t l a k u 130 a t . 
Obr. 3. Difrakčný z á z n a m tzv . pre
chodného p r e p a r á t u C u B r 2 ( N H 3 ) 2 . 
Obr. 4. Difrakčný z á z n a m prechod
ného p r e p a r á t u po t r o j m i n ú t o v o m 

pôsobení t l a k u 130 a t . 
Obr. 5. Výs ledný di f rakčný z á z n a m 
t l a k o m spracovanej l á t k y ( z á z n a m 
n a obr. 4), n a k t o r ú sa pôsobilo 

30 h o d í n pr i t ep lo te 84 °C. 

Výsledky a diskusia 

Už v priebehu samotnej prípravy а а ß modifikácie CuBr2(NH3)o sa pozoro
vala existencia tzv. prechodných preparátov, ktoré nie sú mechanickou 
zmesou а а ß modifikácií [1, 5]. Zároveň sa pozoroval samovoľný prechod 
/?-CuBr2(NH3)2 na a modifikáciu toho istého zloženia [5]. 

Zistilo sa (obr. 1 až 4), že pôsobením tlaku sa prejavuje opačný proces než 
státím týchto látok pri izbovej teplote. Pri lisovaní tzv. prechodného preparátu 
sa pozoroval prechod smerom k ß modifikácii (obr. 3 a 4). Avšak ani pri opako
vaných pokusoch sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť úplný prechod čistej 
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a-CuBr2(NH3)2 na čistú ß modifikáciu (v rámci citlivosti použitej identifikačnej 
metódy). Ako vidieť aj na obr. 1 a 2, išlo vždy len o čiastočnú polymorfnú 
premenu, ktorej výsledkom je tzv. prechodný preparát. Rozšírenie charak
teristických maxím (obr. 2 a 4) sa pozorovalo aj pri samovolnej premene 
/?-CuBr2(NH3)2, pripraveného termickým rozkladom CuBr 2 (NH 3 ) 6 , na a modi
fikáciu dlhým státím pri izbovej teplote. 

Pôsobením teploty na a modifikáciu CuBr 2 (NH 3 ) 2 sa nepozorovala nijaká 
zmena. Účinkom zvýšenej teploty na pripravený (prechodný) ß preparát 
CuBr(NH 3) 2 (obr. 4 a 5) sa nemení smer premeny modifikácií, pozorovaný pri 
izbovej teplote (z ß na a). Značne sa však tento prechod urýchľuje. Kým pre
chod kubickej ß modifikácie na monoklinickú a modifikáciu CuBr 2 (NH 3 ) 2 pri 
izbovej teplote trvá asi jeden rok [5], zvýšením teploty na 84 °C sa táto doba 
skrátila približne na 30 hodín. 

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ II ТЕМПЕРАТУРЫ НА ИЗОМЕРИЗАЦИЮ CuBr 2(NH 3) 2 

Я. Г а р а й , Я. Г а ж о 

Кафедра неорганической химии Словацкого политехнического института, 

Братислава 

Изучалось влияние давления и температуры на изомеризацию а и ß модификации 
CuBr

2
(NH

3
)

2
. Нашли, что под действием давления происходит переход a-CuBr

2
(NH

3
)2 

в /?-CuBr
2
(NH

3
)

2
, а повышение температуры ускоряет изомеризацию в обратном направ

лении. 
Preložila Т. Dillingerová 

EINWIRKUNG DES DRUCKES UND DER TEMPERATUR AUF 
DIE ISOMERISIERUNG VON CuBr2(NH3)2 

J. G a r a j , J . Gažo 

Lehrstuhl für anorganische Chemie an der Slowakischen Technischen Hochschule, 
Bratislava 

Es wurde der Einfluß des Druckes und der Temperatur auf die Isomerisierung der 
ÖL- imd /^-Modifikation von CuBr2(NH3)2 untersucht. Es konnte festgestellt werden, daß 
unter Druckeinfluß die Umwandlung von a-CuBr2(NH3)2 in /?-CuBr2(NH3)2 erfolgt, und 
daß durch Temperaturerhöhung die Isomerisierung in entgegengesetzter Richtung in 
höherem Maße beschleunigt wird. 

Prelozil M. Liška 
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